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	Отзывы на автореферат Иванова И.И.


	1
	От Док.ф.-м-н. профессор, 
Чупрунова Е.В 

декана физ.фак.Нижегородский государственный университет, г.Нижний Новгород

	Без замечаний

	2
	От док.ф.-м. наук, профессор

Митлиной Л.А.
Самарский гос.техн.университет, г.Самара 
	Без замечаний

	3
	От док.ф.-м-.н. проф.

Рудого Ю.Г.
Российск. Университет дружбы народов г.Москва 

	Без замечаний

	6.
	От член-корр. РАН Балакирева В.Ф.

Институт металлургии УрО РАН, Екатеринбург

	Рассматриваемые ферритные системы, как правило, являются метастабильными в низкотемпературной области (доокисление и фазовые превращения, включающие распад на фазы). Не обсуждается связь метастабильности фазового состояния

системы с исследуемыми магнитными свойствами.

	
	
	Практически отсутствует анализ, устанавливающий зависимость

рассматриваемых магнитных свойств от электронного состояния ионов: наличия орбитального вырождения, эффекта Яна-Теллера и т.д.

	7.
	От док.ф.-м-н., проф.
Казанцева Ю.Н.
Институт радиотехники и электроники РАН, Москва

	В автореферате излишне подробно изложены экспериментальные результаты, полученные автором.

	
	
	С другой стороны, при описании главы 7 следовало бы указать методики измерения намагниченности, магнитострикции, магнитосопротивления.


