Возникновение сверхпроводящей фазы с повыщенной критической температурой при  замещении селена теллуром в ферримагнетике Fe7Se8
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Показано, что замещение селена теллуром в ферримагнитном соединении Fe7Se8 со структурой типа NiAs приводит из-за ограниченной растворимости теллура к фазовому расслоению и к появлению в образцах Fe7(Se1–yTey)8 при у > 0.15 сверхпроводящей тетрагональной фазы типа PbO наряду с ферримагнитной фазой. Объем сверхпроводящей фазы зависит от условий термообработки и достигает 30 %. Обнаружено, что образцы Fe7(Se1–yTey)8 с содержанием теллура выше у  0.4 обдадают более высокими значениями температуры начала сверхпроводящего перехода (Tconset до 17.8 К) по сравнению с однофазными образцами Fe(Se,Te). Повышенные значения Tconse обусловлены дефицитом железа и взаимодействием между фазами типа NiAs и PbO, обладающимим разлными межатомными расстояниями, магнитными и электронными свойствами 
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Рис. 1. Температурная зависимость электросопротивления образцов Fe7(Se1–yTey)8, с разным содержанием теллура после закалки от 973 K  и после отжига при 473 K. 
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